i I Ota] SOLUCOES INTELIGENTES EM PISOS INDUSTRIAIS

~E ESTIMENTOS INDUSTRIAIS
TOTAL SUBZERO®

Descricdo

Revestimento argamassado a base de resina poliuréia hibrida,
de alto desempenho e de secagem ultrarrapida, indicado para
aplicacdo em camaras frias e de congelados. Sua principal
vantagem em relagdo aos revestimentos convencionais, é de
eliminar a necessidade do desligamento das cadmaras frias e
de congelados. O produto é aplicado em camada Unica, com
espessura minima de 4 a 10 mm com temperaturas negativas
de até - 25 °C. Pode ser utilizado como reparo emergencial
ou execucdo de revestimento para pisos com necessidade de
liberagdo rapida para trafego, assegurando a assepsia ao
ambiente, possui excelente resisténcia a impacto, abraséo,
resisténcia quimica, mecanica e térmica, proporcionando
agilidade e economia.

Indicacdes

- Camaras frias e de congelados - 25 °C;

- Piso com necessidade de liberacéo réapida para trafego;
- IndUstria de alimentos e bebidas;

- Reparos rapidos em labios poliméricos;

- Frigorificos;

- Laticinios;

- Cozinhas Industriais;

- Areas molhadas;

- Areas de estocagem;

- Laboratorios;

- Areas com temperatura negativa, onde ha necessidade de
assepsia;

- Entre outras.

Caracteristicas

- Superficie uniforme;

- Répida liberagéo;

- Cura rapida sem necessidade de desligamento das camaras
frias e congelados;

- Atoxico, utiliza resinas ecologicamente corretas;

- Antimicrobiano;

- Excelente estabilidade térmica;

- Suporta congelamento e ciclos de gelo e degelo;

- Monolitico;

- Excelente aderéncia em diversos substratos, inclusive em
metal,

- Excelente resisténcia quimica, mecanica e térmica;

- Absorgéo de impactos;

- Excelente resisténcia a variagdes térmicas;

- Resistente a higienizacdo com agua quente até 104 °C.
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Informativo técnico — Propriedades a 25 °C

Aspecto
Coloracdo

Densidade
Aparente (A+B)

Sélidos por Peso

Tempo de
manuseio (Pot life)

Livre de pd

Liberacdo de

Tréfego leve

Liberacdo de
Tréfego pesado

Cura Final

MAT-025
MAT — 043
(NBR 9676)
MAT - 046
(NBR 5829)
MAT — 007

(NBR 11617)
MAT — 006
(NBR15742)
MAT - 024
(NBR 15311)
MAT - 024
(NBR 15311)
MAT - 024
(NBR 15311)
MAT - 024
(NBR 15311)

Caracteristicas mecanicas

Caracteristicas

Normas

Argamassado
Tabela de cores

1,950 + 0,050
g/lcm?

98+2%

8 Minutos
25 - 35 Minutos
1 hora (- 25 °C)
4 horas (-10 °C)

2 dias

Especificactes

Resisténcia a
compressao com 1 NBR 12041 35 MPa+5
hora
Resisténcia a Flexdo ASTM C 580 10 MPa + 2
Resisténcia Térmica NI-042 -90 OCCa 104
Aderéncia & Tracao NBR 13528 2MPa£0,5
Resisténcia ao ASTM D 0 ,9072kg (2
Impacto 2794 I|bras)_/ 0,762
m (30 inches)
‘Avaliagdo da
- JISZ
Atividade - Atende
Antibacteriana 2801:2010
Desgaste a Abrasao NBR 12042 Classe B
Coeficiente de atrito ASTM 0.78
dindmico (sup. seca) D1894:14 '
Coeficiente de atrito ASTM 0.91
estatico (sup. seca) D1894:14 '
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NTOS INDUSTRIAIS
Metodologla de Apllcagao

Condicdes do ambiente

O ambiente deve ter temperaturas compreendidas entre - 25
°C a 0 °C. Estar totalmente isolado, evitando a possivel
contaminacdo por material pulverulento ou por acdo de
insetos.

Condigdes fisicas do substrato

O substrato deve estar livre de patologias estruturais tais
como fissuras, empenamento, recalque, entre outras, ter
resisténcia ao arrancamento > 1,0 MPa. A temperatura do
substrato deve estar compreendida entre - 25°Ce 10 °Ce a
umidade deve estar abaixo de 16%.

Preparo do substrato

O substrato deve passar por um processo de abertura de
poros, através de processo mecénico com o auxilio de
fresadora, outros métodos também podem ser utilizados,
desde que o resultado seja 0 mesmo.

Né&o recomendamos preparacdo por processo quimico!

O substrato necessita de canaletas de ancoragem para a
prevencdo de empenamentos dos cantos do revestimento,
previstas nos entornos das interferéncias, tais como: juntas,
ralos, canaletas, rodapés, pilares, entre outros. Essas
canaletas constituem-se na abertura de sulcos de dimensoes
minimas de 5 mm de profundidade por 5 mm de largura, com
espacamento de no méaximo 5 metros por 5 metros, nos
encontros ou paralelamente as interferéncias.

Apos esta etapa, realizar limpeza para remocao de particulas
soltas, podendo esta ser feita através de um aspirador de p6
seguido de limpeza fina utilizando pano umedecido com
etanol. Outros métodos de limpeza podem ser utilizados
desde que o resultado final seja 0 mesmo. O substrato deve
estar isento de qualquer contaminante ou material que possa
impedir a perfeita aderéncia do revestimento, tais como
6leos, graxas, &cidos ou bases, entre outros.

Preparo do produto

A mistura do produto deve ser feita através de misturador de
hélice metalica simples ou dupla (helicoidal), seguindo a
seguinte ordem; Componente A (pré-agitado), Componente
B e Componente C, por um periodo maximo de 1 minuto para
perfeita homogeneizagdo.

E de grande importancia que nao acondicionem o produto em
temperaturas negativas antes da mistura, so levar o produto
para a area de aplicagéo ap0s o final da mistura!
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Aplicacdo do Revestimento

Devido ao curto tempo de manuseio, estimado em apenas 5
minutos, recomendamos ter aplicadores suficientes para a
aplicacdo, o processo deve ser continuo para evitar marcas de
acabamento.

Aconselhamos utilizar dois misturadores e baldes suficientes
para troca e limpeza.

As faixas de aplicacdo ndo devem exceder 2,5 metros de
largura para evitar emendas.

A aplicacéo é totalmente manual, derramar a mistura em sua
totalidade no substrato, espalhar de imediato através de
desempenadeira lisa ou dentada, seguindo com a passagem
de rolo de textura (cabelo de anjo), todo processo deve ser
simultaneo a mistura.

Recomendagdes

- Ndo manipule a quantidade de resina e endurecedor, o
produto ja vem com o célculo estequiométrico definido;

- Néo reduza o consumo do Componente C, este material faz
parte direta da reacdo quimica do produto, ndo sendo somente
uma carga;

- Recomenda-se o controle de consumo médio por m?2
apresentado na execugdo, comparando com 0 €ONsSUMO
tedrico;

- Vede as juntas existentes antes de lancar o produto;

- Aconselhamos a aplicacdo em uma placa teste para
aprovacdo e definicdo da melhor logistica de execucdo
(equilibrio entre mistura e execucdo, distancias e sentido da
aplicacdo);

- Verifique se existe camada drenante e manta plastica entre
0 piso e o solo, caso ndo exista, cuidados especiais deverao
ser tomados;

- Verifique se existe presenca de umidade nas paredes, esta
pode estar correlacionada com osmose;

- Atencdo a condicio das PORTAS DAS CAMARAS FRIAS
E CONGELADOQS, ponto critico de projeto e execucdo, para
evitar-se patologias rotineiras por falhas neste sistema de
portas.

- Em caso de duvidas técnicas sobre execucdo dos
revestimentos, consulte o nosso departamento de engenharia:
engenharia@totalrevestimentos.com.br.

Consumo
4,00 mm 8,50 kg/m?
5,00 mm 10,70 kg/m?
6,00 mm 12,84 kg/m?
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TREVESTIMENTOS INDUSTRIAIS
7,00 mm

8,00 mm

9,00 mm

10,00 mm

Armazenamento

Armazenar em local totalmente protegido contra intempéries,
sem umidade, ventilado, sobre paletes e em temperatura
inferior a 30 °C.

Embalagens
Conjunto tricomponente de 10,00 e 20,00 kg.

Validade

Devidamente armazenado nas embalagens originais
invioladas, o tempo de vida util nominal do produto é de 06
meses a partir da data de fabricacéo.

EPI’s

Essencialmente necessario a utilizagdo de EPI’s conforme
ficha de seguranca (FDS).

Precaucbes

N&o exponha o Total Subzero® as acOes quimicas antes de
completamente curado. Em climas com temperaturas abaixo
de 10 °C, o tempo de cura excederd 48 horas para
desempenho total das resisténcias. A aplicagdo incorreta do
revestimento é de responsabilidade do usuario. Obras
visitadas pelo departamento técnico tem como proposito de
realizar recomendacdes técnicas e ndo de supervisionar ou
prover controle de qualidade no campo de trabalho.

Patologias decorrentes de condensacdo, infiltracdo de
umidade, falhas em sistemas de aquecimento de portas,
deficiéncia de drenagem ou formacdo de gelo no substrato
ndo sdo caracterizadas como falha ou deficiéncia do
sistema de revestimento, e estdo relacionadas as condicdes de
projeto, execucdo civil e operacdo do ambiente.

O desempenho do produto esta diretamente relacionado as
condigBes de preparo do substrato e aplicacdo. A TOTAL
REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS néo se responsabiliza
por falhas decorrentes de execucao inadequada.

Leia atentamente a ficha de segurancga antes de manipular o
produto, a mesma é adquirida através de nosso site
www.totalrevestimentos.com.br.
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